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Schweißverfahren (Auftrag-)

Способы сварки (наплавки)

Welding Processes

РД – 

LBH- Schweißen mit abschmelzender Elektrode

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами. 
Manual arc welding 

РДН – 

E-Hand, Auftragschweißen

Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами.
Manual cladding

МАДП – 

MIG- Schweißen, mechanisiert

Механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом. 
MIG welding

ААДП – 

MIG, automatisiert
Автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом. 
MIG welding, automatic

ААДН – 

MIG- Auftragschweißen, automatisiert

Автоматическая аргонодуговая наплавка.

MIG cladding, automated
МП – 

MAG- Schweißen, mechanisiert

Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях. 
MAG welding (metal arc gas shielded), mechanised 

АПГ – 

MAG, automatisiert
Автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
Automatic MAG welding (metal arc gas shielded),

МПГ – 

MAG mit Fülldraht, mechanisiert

Механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов. 
Mechanised MAG welding with cored wire.

МПС – 

mechanisiertes Schweißen mit selbstschützendem Fülldraht

Механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой. 
Mechanised welding self-protecting with cored wire.

МСОД – 

mechanisiertes Schweißen mit offenem Lichtbogen mit legierten Drähten

Механизированная сварка открытой дугой легированной проволокой.

Mechanised open arc welding with alloyed wires.

РАД – 

WIG- Schweißen mit nichtabschmelzender Elektrode

Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
Manual TIG welding.

РАДН – 

WIG - Auftragschweißen
Ручная аргонодуговая наплавка.
TIG cladding.

ААД – 

Plasmaschweißen, automatisiert
Автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
Automated plasma welding.

АФ – 

UP, automatisiert
Автоматическая сварка под флюсом.
Automated welding under powder.

АФЛН – 

UP- Band- Auftragschweißen, automatisiert

Автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом.
Automated cladding under powder with strip electrode.

АФПН – 

automatisiertes UP- Auftragschweißen mit Drahtelektrode

Автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом.
Automated welding under powder with welding wire.

Г – 

Gasschweißen

Газовая сварка..

Gas welding.

НИ – 

Schweißen mit Heizelement.

сварка нагретым инструментом.
Heated tool welding.

ЗН – 

Schweißen mit eingelegtem Heiz-Schweißdraht

сварка с закладными нагревателями.
Welding with deposited heated wire.
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